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Auftraggeber:
Sponsor:

WPT GmbH
Anwendungstechnische Entwicklung
Charles-Lindberg-Ring13

32756 Detmold

Auftrag:
Order:

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Classification of the reaction to fire behaviour according to
EN 13501-1

Auftragsdatum:
Date of order:

30.01.2004

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:
Name of the building product to be classified

'-" Bodenbelag mit der Bezeichnung "PUR-Une" .
FIoor covering named "PUR-Line".

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Übereinstimmung mit dem
in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.
This report gives the classification of the building product in accordance to the test
method given in EN 13501-1.

Klassifizierungsberichte dOrfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 5 Seiten.

Classification Reporls may not be published without permission of the MPA NRW unless their form and contents are not
modified or changed.
This Classification Reporl includes 5 pages.




